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Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:
Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Loningen, www.remmers.com

Abdichtung von Behiltern und Becken nach( DIN 18535, W1-B (FPD))

Positionen

1 Vorbemerkungen
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung

Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt.

Tatsachliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht
bertcksichtigt worden.

Mit Verwendung der angefiihrten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prifung
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort
durchzuflihren, sowie anderweitige besondere
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche
oder statische Gegebenheiten zu berlcksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsachlichen
Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Ubermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgangig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszufihren.

Der Ausfihrende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsatzlich die Ausfihrungsanweisungen
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblatter des Herstellers zu beachten.
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Abdichtung von Behiltern und Becken nach( DIN 18535, W1-B (FPD))
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Hinweis zur Abdichtung von Behaltern und Becken gemaf DIN 18535

Die Hinweise der DIN 18535 zur Abdichtung von Behaltern und Becken sind zu beachten.

Das Bauteil ist so zu bemessen und zu gestalten, dass Rissbildungen und Rissbreitendnderungen im
Untergrund auf ein fiir die Abdichtung unschadliches Mal} begrenzt bleiben.

Risse, die zum Einbauzeitpunkt der Abdichtungsschicht vorhanden sind, sind mit geeigneten
Injektionsharzen zu schliel3en.

Fir das Alter von Betonuntergriinden ist DIN 18535-3, Tabelle 1
zu berticksichtigen.

Die Abdichtungsschicht ist wannenartig und fehlistellenfrei bis mindestens 150 mm Uber den hdchsten
Wasserstand auszuflhren.

Bei Becken mit hochliegend geplantem Wasserstand endet die Abdichtung an der Auf3enkante des
Beckenkorpers.
Hier ist ggf. ein Anschluss an andere Abdichtungen herzustellen.

Der Anschluf® der Abdichtung an Durchdringungen erfolgt Uber Flanschkonstruktionen. Die Flanschflachen
(Flanschbreite > 50 mm) missen fiir die Aufnahme der gewahlten Abdichtungsbauart geeignet sein.

Hinweis zur Abdichtung von Behaltern und Becken gemaf’ DIN 18535, FPD

Die beschriebene Abdichtung von

Behaltern und Becken

wird gemaf DIN 18535 mit der

flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung
(Dichtungsschlamme MDS/FPD),

Remmers MB TX 2K, hergestellt.

Die Abdichtung ist wirksam gegen von der
Behalterinnenseite einwirkendes Fullwasser
im Innen- und AulRenbereich,
Wassereinwirkungsklasse W1-B und W2-B,
bis zu einer maximalen Fullhéhe von 10 m.

Die Verwendbarkeit ist durch

entsprechende allgemein bauaufsichtliche
Prifzeugnisse (AbP), sowie Prifberichte und
Leistungsnachweise belegt.

Hinweis zur Beliftung und zum Beflillen / Entleeren von Behaltern und Becken

Bellftung

Bei der Verarbeitung in geschlossenen Raumen / Behaltern

ist fir ausreichende Beluftung zu sorgen, ggf. Atemschutz tragen.

Bei Bedarf kann die Bellftung durch geeignete Gerate unterstitzt werden.

Befiillen und Entleeren

Nach dem Auftrag der Abdichtung betragt die Wartezeit bis zur Befillung 28 Tage.

Frihzeitiges und zu schnelles Befiillen und Entleeren des Behalters oder schockartige thermische
Einwirkungen auf die Abdichtungsschicht sind zu vermeiden.
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2 Vorarbeiten
2.01 Kanten und AuRenecken brechen

Kanten und AulRenecken mit geeignetem
Gerat ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Ifm

2.02 Untergrundreinigung in Behéltern und Becken

Reinigen der abzudichtenden Flachen.
Der Untergrund muss frei von allen haftungsmindernden
Schichten sein.

Trennmittel, lose Bestandteile, Staub, Absandungen, Bindemittelanreicherungen, Ausbliihungen,

Verschmutzungen
und Moértelreste sind durch mechanischen Abtrag durch

geeignete Verfahren, wie z.B. Granulatstrahl- oder Hochdruck-Wasserstrahlverfahren zu entfernen.

Es ist ein absolut staubfreier und tragfahiger Untergrund herzustellen, der zur Aufnahme der nachfolgenden

Schichten geeignet ist.

m2

*** Bedarfsposition ohne GP

2.03  Fehilstellen > 5 mm mit schnellabbindendem Dichtmortel verschlieBen

Fehlstellen oder Ausbriiche > 5 mm mit

dem mineralischen, schnell abbindenden,
wasserdichten Mortel,

Remmers WP DKS rapid (basic) verschlieen.

Saugfahige Untergriinde vornassen.

Produkt schlammfahig als Haftbriicke auftragen.
Produkt spachtelfahig in die frische Haftbriicke
ggfs. mehrlagig applizieren.

Schichtdicke einlagig < 50 mm

Produkt / Verbrauch:

Ca. 1,7 kg/m?/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

St

nur Einh.-Preis
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*** Bedarfsposition ohne GP

2.04  Abdichtungsanschluss an Durchdringungen mit Flansch vorbereiten

Durchdringungen mit Flansch fir den
Anschluss der Abdichtung vorbehandeln.

Flansch mit grobkérnigem Schleifpapier aufrauen,
mit geeignetem Reiniger, z.B. Remmers
Verdinnung V 101, grindlich reinigen und
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen.

Achtung: Verdinnung V 101 kann
den Untergrund angreifen.
Stets Probeflache anlegen!

Auftrag der zweikomponentigen Epoxidharz-Grundierung,

Remmers Epoxy ST 100, auf der trockenen und sauberen Oberflache. Vollflachiges abstreuen der frischen
Grundierung mit

Remmers Quarz 03/08 DF, feuergetrocknetem Quarzsand.

Grundierung vollstandig durchtrocknen lassen.

Produkte / Verbrauch:

Nach Bedarf Remmers Verdinnung V 101 <0978>
Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m? Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Nach Bedarf Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

St nur Einh.-Preis
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3

3.01

3.02

Abdichtung von Behiltern und Becken nach DIN 18535-3, W1-B

*** Bedarfsposition ohne GP

Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)

Abzudichtende saugfahige, mineralische
Untergriinde mit der I6semittelfreien,
Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
grundieren.

Produkt durch Streichen, Rollen oder
Spritzen gleichmaRig auftragen.
Pfltzenbildung vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 I/m? Remmers Kiesol MB <3008>

m2

Kratzspachtelung mit rissiiberbriickender FPD/MDS 2K

Lunker, Poren oder Fehlstellen <5 mm

auf mineralischen Untergriinden mittels einer
Kratzspachtelung aus der flexiblen,
polymermodifizierten Dickbeschichtung (FPD/MDS),
Remmers MB TX 2K,

verschlielen und egalisieren.

Angemischtes Material mittels geeignetem
Werkzeug in einer diinnen Schicht ganzflachig
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen
und oberflachenbiindig abziehen.

Kratzspachtelung vollstandig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Abhangig vom Untergrund ca. 0,5 kg/m? Remmers MB TX 2K <3004>

m2

nur Einh.-Preis
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3.03

Abdichten von Innenecken und Durchdringungen mit Fugenband Tape VF (FPD)

Innenecken und Durchdringungen mit dem hochwertigen, vliesbeschichtetem Premium-Dichtband auf
NBR Kautschuk-Basis, Remmers Tape VF, verstarken.

Flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung
Remmers MB TX 2K, auf dem vorbereiteten Untergrund vorlegen,
Tape VF vollflachig verkleben und mit dem Abdichtungsstoff iberarbeiten.

Bei rechtwinkligen Eckbereichen vorgefertigte
Innenecke, Remmers Tape VF 100 IC, bzw.
Aussenecke, Remmers Tape VF 75 EC, verwenden.
Ansétze sind mit einer Uberlappungsbreite

von > 5 cm auszufiihren.

An Durchdringungen Dichtmanschette Remmers

Tape VF 350 HC verwenden.

Dichtmanschette entsprechend dem erforderlichen Rohrdurchmesser zuschneiden und so tber die
Rohrdurchfiihrung stiilpen, dass die Manschette das Rohr vollstandig umfasst.

Dichtmanschette mit der flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung Remmers MB TX 2K verkleben
und
anschlieRend Uberarbeiten.

Produkte / Verbrauch:

Ca. 1m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 1m/m Remmers Tape VF 250 <4805>

1 Stk./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Remmers Tape VF 350 HC <4804>

Nach Bedarf Remmers MB TX 2K <3004>

6von7
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3.04  Abdichtung von Behaltern und Becken gemaR DIN 18535-3, W1-B (FPD)

Abdichtung von Behaltern und Becken geman
DIN 18535-3, W1-B aus der flexiblen,
polymermodifizierten Dickbeschichtung
(MDS, gepruft nach PG-MDS/FPD)

Remmers MB TX 2K herstellen.

Produkt mindestens zweilagig im
Spachtelverfahren auftragen.

Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in
gleichmaRiger Dicke erfolgen.

Auftrage jeweils trocknen lassen.

Gesamt-Trockenschichtdicke > 4 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 4,2 kg/m? bei 4 mm Trockenschichtdicke Remmers MB TX 2K <3004>

m2
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